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HIDROCARBUROS NO SATURADOS

QUÍMICA INDUSTRIAL DEL ETILENO Y DEL PROPENO
La producción mundial de etileno es de 100 millones de Tm anuales y la de propeno de 62 millones de Tm anuales. Se obtienen por craqueo al vapor de las naftas obtenidas en la destilación fraccionada del petróleo.

Los productos de interés industrial que derivan del etileno y del propeno así como sus principales aplicaciones son:
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ABS: acrilonitrilo-butadieno-estireno

SAN: estireno-acrilonitrilo
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